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TERRASSEN- UND FASSADENBAU



Die Unterkonstruktion ist der meistbeanspruchte Bauteil einer
UNTER_ Terrassenkonstruktion, diese muss exakt ein- und ausgerichtet
werden. UnregelmaBigkeiten an der Unterkonstruktion

fuh Folgefehl d frihen Schad d t
KONSTRUKTION Terrassenkonstruktion ikl der Befestigungatechnk

Die Achsabsténde sind fir Holz- und Aluminium-
Unterkonstruktionen, unabhangig vom Befestigungs-
mittel, einzuhalten. Bei zu groB3 gewdhlten Achs-
abstdnden  kommt es zu  einer  erhdhten
Scherkrafteinwirkung  pro  Befestigungsmittel, die
wiederum den Dimensionsverdnderungen und der
Verformungskraft der Dielen méglicherweise nicht |l i
standhalten kénnen. I'.' I‘."

Achsabstand

400mm fur Dielen !
bis 23mm Dicke 1l

450mm fir Dielen !L :
ab 24 mm Dicke Ir it

Dielen-LangsstéBe sind auf zwei Unterkonstruktionen i i i i
auszufihren. Ein Dielen-LdngsstoB auf nur einer | |
Unterkonstruktion erhéht die Feuchtigkeitsaufnahme
im Himholzbereich, dies sorgt fur ein UbermaBiges
Quellen und Schwinden der Dielen, fordert Schmutz-
ansammlungen und die bendtigten Befestigungs-
abstdande zum Dielenende kdénnen nicht eingehalten
werden.

Die Auflagerabstande sind so zu wahlen, dass ein
Durchbiegen der Unterkonstruktion verhindert wird - ein
zu groBB gewéhlter Auflagerabstand erzeugt ein
schwammiges Gehgefiihl und kann zu einer Uber-
lastung der Verbindungsmittel am Deckbelag fiihren.
Empfohlene Nutzlasten:

Private Nutzung =~ 4 kN/m?

Terrassen im &ffentlichen Raum = 6 kN/m?

kN/m?

Die Unterkonstruktion fur den Terrassenbau kann aus
Holz, holzdhnlichen Werkstoff oder aus Aluminium
gefertigt werden. Bei Unterkonstruktionen aus Alu-
minium und holzadhnlichen Werkstoffen ist die
Kompatibilitét der Terrassendiele mit dem Befestigungs-
mittel zu prifen. Bei Holzunterkonstruktionen ist auf
die Dauerhaftigkeit und Formstabilitét zu achten.
Gekrimmte und/oder verzogene Unterkonstruktionen
missen beiderVerlegungaussortiert oderwenn méglich
als Queraussteifungen bei Rahmenkonstruktionen
verwendet werden. Importhélzer kdnnen eine sehr hohe
Rohdichte (kg/m3) aufweisen - hier ist vorab zu prifen,
ob die Befestigungsmittel kompatibel sind.




Der Untergrund fir die Terrassenunterkonstruktion muss eine
dauerhafte und frostsichere Tragféhigkeit gewahrleisten. Fir
einen ungehinderten Wasserablauf muss ein ausreichendes
Gefélle oder eine Drainage vorhanden sein. Der Untergrund
darf keine Pfutzenbildungen (Staunasse) zulassen.

Kann eine Unterkonstruktion nicht am Boden
(Untergrund) befestigt werden, ist eine verwindungs-
steife Konterlatten-  oder = Rahmenkonstruktion
herzustellen. Die Terrasse bleibt durch diese Bauweise
plan in Position und speziell im Randbereich werden
Abhebungen von Auflagepunkten verhindert.

AUSFUHRUNGSMOGLICHKEITEN:

Konterlatten- oder Rahmenkonstruktion




BEFESTIGUNG

Der Schraubabstand zum Dielenende sollte 50-80 mm
betragen. Zu groB3 gewahlte Abstande zum Dielenende
fordern ein Verdrehen und Verziehen der Dielen, zu
klein gewahlte Abstande rufen Rissbildungen hervor.

Der Fugenabstand X ist abhéngig von der Holzart und
Einbausituation - dieser ist mit dem Holzlieferanten/
Hersteller abzustimmen.
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15-25mm

i

Der Schraubabstand zum Seitenholz sollte je nach
Dielenbreite zwischen 15-25mm ausgefihrt werden.

Die anzuschlieBende Diele wird mit einem Bohrsenker
vorgebohrtund vorgesenkt. Um mégliche Verfarbungen
des Holzes im Bereich des Schraubenkopfes zu
vermeiden, muss das entstandene Bohrmehl direkt
nach dem Bohren entfernt werden. Um keinen

Eisenspannabrieb zu erzeugen, sollte der Bit nach
langerem Gebrauch getauscht werden. Tipp: keinen
Magnethalter verwenden, dieser zieht Metallspéne an
und fahrt zu Verfarbungen (Eisen-Gerbsaure Reaktion)
an der Diele. Bereits entstandene Verfarbungen kénnen
mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden.

Eine Abstandsmontage (Beliftungsebene) von mind.
6mm sorgt fur einen konstruktiven Schutz, reduziert
das Quell- und Schwindverhalten der Dielen und
Abschereffekte, die auf das Befestigungsmittel
einwirken - direkte Kontaktflachen Holz auf Holz sind zu
vermeiden.




Die Schrauben sollten kopfbindig versenkt werden.
Zu tief versenkte Schraubenképfe fordern die
Ansammlung von Schmutz und Wasser - dies kann zu
Verfarbungen im Bereich des Schraubenkopfes fihren.
Die Anordnung der Schrauben kann in einer Linie oder
versetzt erfolgen.

Fir Brettbreiten = 70 mm empfehlen wir zwei Schrauben
zur Befestigung. Kurzdielen sind mindestens tber 3
Unterkonstruktionen zu verschrauben.
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Die Holzfeuchte % ist vor der Verlegung der Dielen
zu prifen. Die richtige Ausgangsfeuchte des
Deckbelages sorgt fur eine storungsfreie und dauerhaft
funktionierende Terrasse. Die optimale Holzfeuchte ist
mit dem Holzlieferanten abzustimmen.

Linke
4 Dielenseite

Rechte
Dielenseite

Fir die rechte oder linke Dielenseite nach oben
verbaut sprechen verschiedene Argumente. Je nach
Produktionsprozess, Holzart und Profilierung sollte bei
der Verlegung darauf geachtet werden, dass immer die
gleiche Dielenseite verlegt wird.

Unterschiedlich verlegte Dielenseiten kdnnen in
spaterer Folge optische Mangel und Stérungen am
Befestigungsmittel hervorrufen.

Holz ist ein natlrlich gewachsener Werkstoff.
Gekrimmte und/oder verzogene Terrassendielen
mussen bei der Verlegung aussortiert oder wenn
maoglich, als Kurzdiele verbaut werden.




VENTILATION &
ENTWASSERUNG

Seitlich umlaufende Verblendungen sind so
auszufiihren, dass eine Belliftung der gesamten
Konstruktion gewahrleistet ist z.B. mit dem
Ventilationsprofil RELO V. Geschlossene
Verblendungen mit Abdeckbretter verhindern
eine Beliftung und rufen Stérungen hervor.

Entwasserung und Beli ungﬁ

Entlang angrenzender Objekte wie z.B. an einer
FassadeoderbeiSchiebe-undDrehtirenetc.sollte
das RELO V Entwasserungs- und Ventilationsprofil
fur eine optimale Beluftung, Entwésserung
und Reduzierung von Verschmutzungen durch
Spritzwasser, eingesetzt werden.

Mit dem RELOV \Ventilations- und
Entwésserungsprofil kann der Abstand
zu Begrenzungen von 20mm auf é6mm
verringert werden.




Eine Aufbauhdhe ab 100 mm gewéhrt eine optimale
Beltuftung der gesamten Konstruktion. Mangelhaft
bellftete Terrassen koénnen Stérungen wie z.B.
Schissellungen der Dielen und ein punktuelles
Versagen der Befestigungsmittel hervorrufen.

Bei weiterflihrenden Terrassen oder Umrandungen aus
Stein, Beton oder Keramik (auf dem Hdhenniveau des
Deckbelags) sind Ventilationsprofile einzusetzen, damit
eine optimale Bellftung gewahrleistet ist. Sollte dies
nicht méglich sein, ist ein Abstand von mind. 20 mm

erforderlich.

Begrenzungen mussen eine Bellftung der gesamten
Konstruktion erméglichen. Ein Abstand von mind.
20mm ist erforderlich. Die Terrassen-Unterkonstruktion
ist im Optimalfall oberhalb angrenzender Terrassen-
umrandungen einzubauen.




>70mm

Fugenbreite variabel

<70mm

Rhombusleisten kdnnen mit
verschiedenen Fugenbreiten, von
Blickdichter bis offener Gestaltung,
ausgefihrt werden.

max. 625 mm

Spritzwasserschutz im Sockelbereich

Profilbrettschalungen mit einer
Nut-Feder Verbindung bendtigen 2mm
Abstand zwischen Nutgrund und Feder,
um Quellvorgénge ausgleichen

zu kénnen.

Vertikale Stof3fuge
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Stulpschalungen bendtigen eine
Uberdeckung von ca. 20 mm.

Die Einschraubtiefe in die Unter-
konstruktion sollte mind. 26 mm betragen.

Befestigungs-
absténde fur
die Fassaden-
verkleidung an
der Traglattung

Eckanschlisse



TERRASSEN-
PLATTEN

ca. 30mm

ca.30mm
Auf der Rahmenkonstruktion wird das Unterlegerprofil Bei angrenzenden Objekten ist
GUMO LGR 3mm angebracht. ein RELO V Entwdsserungs- und
Ventilationsprofil einzusetzen.
Das Unterlegerprofil ist rutschhemmend und ergibt

Die &uBeren  Platten- einen Démpfungseffekt zwischen der Aluminium- Das Entwasserungs- und Venti-

reihen sollten ca. 30mm Unterkonstruktion und der Keramikplatte. lationsprofil  ermdglicht  einen

U i i ungehinderten Wasserabfluss und

;Eﬁgtzzeg’ dd:\g“thl die Das Unterlegerprofil sollte mit einem geeigneten rec?uziert zudem Verschmutzungen
) an schiuss Montagekleber punktuell an der Unterkonstruktion .

profile angebracht werden fixi d durch  Spritzwasser an  den

kénnen. Ixiert werden. angrenzenden Objekten.

GUMO LGR3

; % RELOW E RELO C

Die Terrassenplatten werden mit Hilfe von handelsiblichen Fugenkreuzen auf
das gewlinschte Fugenbild verlegt.
Die Fugenkreuze kénnen je nach Anschlusspunkt geteilt oder geviertelt werden.
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Tel:  +43(0) 7242/484-0
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Samtliche in dieser Broschiire gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem
Wissen in der Broschiire angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschiire haben wir eine detaillierte Beschreibung der
Ausfiihrung, Qualitat und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind méglichst naturgetreu. Anderungen ohne
vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen
durchfithren zu kénnen. Fiir Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben,
wird keine Haftung tibernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung
der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt!
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